	KEMIKALIJA
	CAS 
	Preporučena protektivna barijera* za zaštitu kože

	Acetaldehid
	75-07-0
	8 h: Butil, Responder, Tychem 

4 h: Teflon, PE/EVAL 

	(Acetatna) octena kiselina
	64-19-7
	8 h: Butil, Teflon, Viton, PE/EVAL, Responder, Tychem

4 h: Neopren, Barricade 


	Anhidrid octene kiseline
	108-24-7
	8 h: Butil, PE/EVAL, Barricade, Trellchem, Tychem

4 h: Teflon 

	Aceton
	67-64-1
	8 h: Butil, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem 

	Acetonitril
	75-05-8
	8 h: Butil, Teflon, PE/EVAL, Barricade, Responder, Trellchem, Tychem 

	Akrolein
	107-02-8
	8 h: Butil, Barricade, Tychem 

	Akrilamid
	79-06-1
	8 h: Butil, Tychem 

4 h: Nitril, PVC, Viton, PE/EVAL 

	Akrilina kiselina
	79-10-7
	8 h: Butil, Saranex, Responder, Trellchem 

4 h: Teflon, Viton, PE/EVAL 

	Akrilonitril
	107-13-1
	8 h: Butil, PE/EVAL, Barricade, Responder, Tychem 

	Alil alkohol
	107-18-6
	8 h: Butil, Teflon, Barricade, Responder, Tychem 

4 h: Viton 

	Alil klorid
	107-05-1
	8 h: Tychem 

4 h: Teflon, PE/EVAL

	Amonijak
	7664-41-7
	8 h: Butil, Teflon, Viton, Responder, Trellchem, Tychem 

4 h: Nitril 

	n-Amil acetat
	628-63-7
	8 h: Barricade, Responder

4 h: PVA, Teflon

	Anilin (i homolozi)
	62-53-3
	8 h: Butil, PVA, PE/EVAL, Barricade, Responder, Trellchem 

4 h: Teflon, Viton, Saranex 


	Benzen
	71-43-2
	8 h: PVA, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Tychem 

4 h: Teflon, Viton 

	Benzil klorid
	100-44-7
	8 h: PE/EVAL, CPF3, Responder, Tychem 

4 h: Teflon 

	Borov trifluorid
	7637-07-2
	8 h: Teflon, Responder 

	Brom
	7726-95-6
	4 h: Teflon 

	Bromoform
	75-25-2
	8 h: PVA, Viton 

	1,3-Butadien
	106-99-0
	8 h: Viton, Saranex, Barricade, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: Teflon

	2-Butanon
	78-93-3
	8 h: Butil, Teflon, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Tychem

4 h: Responder

	2-Butoksietanol
	111-76-2
	8 h: Butil, Viton, Saranex

4 h: PE/EVAL

	n-Butil acetat
	123-86-4
	8 h: PE/EVAL

4 h: PVA, Teflon

	Butil akrilat
	141-32-2
	8 h: PE/EVAL, Responder, Tychem

4 h: Teflon

	n-Butil alkohol
	71-36-3
	8 h: Butil, Teflon, Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder

4 h: Neopren

	sec-Butil alkohol
	78-92-2
	8 h: PE/EVAL

4 h: Butil, Nitril

	tert-Butil alkohol
	75-65-0
	8 h: Butil, PE/EVAL, Responder

	n-Butilamin
	109-73-9
	8 h: Responder, Tychem

4 h: Trellchem


	Kadmijeve pare (kao Cd)
	1306-19-0 (CdO)
	8 h: Neopren, Nitril

	Kalcijev hidroksid
	1305-62-0
	8 h: Natural, Neopren, Nitril

	Karbaril
	63-25-2
	(Sevin 50 W)

4 h: Natural, Neopren, Nitril, PVC

	Ugljikov disulfid
	75-15-0
	8 h: PVA, Viton, PE/EVAL, Barricade, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: Teflon

	Ugljikov tetraklorid
	56-23-5
	8 h: PVA, Viton, PE/EVAL, Barricade, Responder

4 h: Teflon

	alfa-Kloroacetofenon
	532-27-4
	8 h: Responder

	Kloroacetil klorid
	79-04-9
	4 h: Teflon

	Klorobenzen
	108-90-7
	8 h: Viton, Barricade, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: PVA, Teflon

	Klorobromometan
	74-97-5
	4 h: Teflon, Responder

	Klorodifenil (42% Klor)
	53469-21-9
	8 h: Butil, Neopren, Teflon, Viton, Saranex, Barricade, Responder

4 h: PE/EVAL

	Klorodifenil (54% Klor)
	11097-69-1
	8 h: Butil, Neopren, Teflon, Viton, Saranex, Barricade, Responder

4 h: PE/EVAL

	Kloroform
	67-66-3
	8 h: PVA, Viton, PE/EVAL, Barricade, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: Teflon

	Klorometil metil eter
	107-30-2
	4 h: Teflon

	ß-Kloropren
	126-99-8
	8 h: PVA, Viton, Responder

	o-Klorotoluen
	95-49-8
	8 h: Barricade

4 h: Viton

	Kromova kiselina i kromati
	1338-82-0 (CrO3)
	(kao kromova kiselina)

8 h: PE, PVC, Saranex

4 h: Butil, Viton

	m-Krezol
	108-39-4
	4 h: Neopren, Teflon

	p-Krezol
	106-44-5
	4 h: PE/EVAL

	Krotonaldehid
	4170-30-3
	8 h: Butil, Responder

4 h: Teflon

	Kumen
	98-82-8
	8 h: Tychem

4 h: Teflon

	Cianogen Klorid
	506-77-4
	4 h: Teflon

	Cikloheksan
	110-82-7
	8 h: Nitril, Viton, PE/EVAL, Barricade, Responder

4 h: PVA, Teflon

	Cikloheksanol
	108-93-0
	8 h: Butil, Nitril, PVA, Teflon, Viton

4 h: Neopren, PVC, PE/EVAL

	Cikloheksanon
	108-94-1
	8 h: Butil, PE/EVAL

4 h: PVA

	Cikloheksilamin
	108-91-8
	8 h: Responder


	2,4-D
	94-75-7
	8 h: Natural, Neopren, Nitril, PVC

	Diaceton alkohol
	123-42-2
	8 h: Butil
4 h: Neopren, PE/EVAL

	Dibutil ftalat
	84-74-2
	8 h: Butil, Nitril, PVA, Viton

4 h: PE/EVAL

	o-Diklorobenzen
	95-50-1
	4 h: Viton, PE/EVAL

	1,1-Dikloroetan
	75-34-3
	8 h: Tychem

	1,2-Dikloroetilen
	540-59-0
	8 h: Teflon, Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Tychem

4 h: PVA

	Dikloroetil eter
	111-44-4
	8 h: Tychem

4 h: Teflon

	1,3-Dikloropropene
	542-75-6
	8 h: PVA, Viton, Responder

4 h: Teflon

	Dietanolamin
	111-42-2
	8 h: Butil, Neopren, Nitril, PVC, Viton, CPF3, Responder

4 h: Natural, Teflon, PE/EVAL

	2-Dietilaminoetanol
	100-37-8
	8 h: Butil, Nitril, PVA, Viton

	Dietilenetriamin
	111-40-0
	8 h: Butil, Neopren, Viton, Tychem

4 h: PE/EVAL

	Dietil ftalat
	84-66-2
	4 h: PE/EVAL

	Diizobutil keton
	108-83-8
	4 h: PVA, PE/EVAL

	Diizopropilamine
	108-18-9
	8 h: Teflon, Viton

	Dimetil acetamid
	127-19-5
	8 h: Butil, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Tychem

4 h: Teflon

	Dimetilamine
	124-40-3
	8 h: Butil, Neopren
4 h: Teflon, PE/EVAL

	N,N-Dimetilanilin
	121-69-7
	8 h: Tychem

4 h: PE/EVAL

	Dimetilformamid
	68-12-2
	8 h: Butil, Teflon, PE/EVAL, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem

	1,1-Dimetilhidrazin
	57-14-7
	8 h: Butil, Barricade, Responder, Trellchem, Tychem

	Dimetil sulfat
	77-78-1
	8 h: Barricade, Responder, Tychem

4 h: Butil, PE/EVAL

	Dioksan
	123-91-1
	8 h: PE/EVAL, Tychem

4 h: Butil, Teflon

	Divinil benzen
	1321-74-0 (mixed Izomers)
	8 h: PVA, Viton


	Epiklorohidrin
	106-89-8
	8 h: Butil, Barricade, Trellchem, Tychem

4 h: PE/EVAL, Responder

	Etanolamine
	141-43-5
	8 h: Butil, Neopren, Nitril, Viton, PE/EVAL, Tychem

4 h: PVC

	Etion
	563-12-2
	4 h: Teflon

	2-Etoksietanol
	110-80-5
	8 h: Butil, Saranex, Responder

4 h: PE/EVAL

	2-Etoksietil acetat
	111-15-9
	8 h: Butil, Barricade, Responder

4 h: PVA, PE/EVAL

	Etil acetate
	141-78-6
	8 h: PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: PVA, Teflon

	Etil akrilat
	140-88-5
	8 h: PVA, Teflon, Responder, Tychem

4 h: Butil, PE/EVAL

	Etil alkohol
	64-17-5
	8 h: Butil, Viton, PE/EVAL

4 h: Neopren, Teflon

	Etilamin
	75-04-7
	8 h: Butil
4 h: Teflon, Responder

	Etil benzen
	100-41-4
	8 h: Viton, Barricade, Responder, Tychem

4 h: Teflon

	Etil Kloride
	75-00-3
	4 h: Teflon

	Etilen klorohidrin
	107-07-3
	8 h: Butil, Viton, PVA, Barricade

4 h: PE/EVAL

	Etilendiamin
	107-15-3
	8 h: Butil, Saranex, Responder

4 h: Teflon

	Etilen dibromid
	106-93-4
	8 h: PVA, Teflon, Viton, PE/EVAL, Barricade, Tychem

	Etilen diklorid
	107-06-2
	8 h: Teflon, Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Tychem

4 h: PVA

	Etilene glikol
	107-21-1
	8 h: Butil, Natural, Neopren, Nitril, PE, PVC, Teflon, Viton, Saranex, PE/EVAL, Trellchem

4 h: Responder

	Etilenimin
	151-56-4
	8 h: Butil, Tychem

4 h: Teflon, Responder

	Etilen oksid
	75-21-8
	8 h: Barricade, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: Butil, Teflon, PE/EVAL

	Etil eter
	60-29-7
	8 h: PVA, PE/EVAL, Barricade

4 h: Teflon, Responder, Trellchem

	Etil merkaptan
	75-08-1
	4 h: Teflon


	Fluor
	7782-41-4
	8 h: Barricade, Responder

	Formalin (kao formaldehid)
	
	8 h: Butil, Nitril, Viton, Saranex, Barricade, CPF3

4 h: Teflon, PE/EVAL, Responder

	Mravlja kiselina
	64-18-6
	8 h: Butil, Neopren, Saranex, Barricade, Responder, Trellchem

4 h: PVC, Teflon

	Furfural
	98-01-1
	8 h: Butil, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Trellchem, Tychem

4 h: PVA, Saranex

	Furfuril alkohol
	98-00-0
	8 h: PE/EVAL


	Benzin
	8006-61-9
	8 h: Nitril, Viton, Barricade

4 h: PVA, PE/EVAL, Responder

	Glutaraldehyde
	111-30-8
	8 h: Butil, Viton

4 h: Natural, Neopren, Nitril, PVC

	Glicerin 
	56-81-5
	8 h: Natural, Neopren, Nitril
4 h: PE/EVAL


	Halotan
	151-67-7
	8 h: PVA

	n-Heptan
	142-82-5
	8 h: Nitril, Viton, PE/EVAL

	Heksaklorobutadien
	87-68-3
	8 h: Responder, Tychem

	Heksaklorociklopentadien
	77-47-4
	8 h: Butil, Nitril, PVA, Viton, Responder

	Heksametilen diizocianat
	822-06-0
	8 h: Saranex, Barricade, Responder

	n-Heksan
	110-54-3
	8 h: Nitril, PVA, Teflon, Viton, PE/EVAL, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem 


4 h: Barricade

	Hidrazin
	302-01-2
	8 h: Butil, Neopren, Nitril, PVC, Teflon, Saranex, Barricade, Responder 


4 h: PE/EVAL

	Bromovodik
	10035-10-6
	4 h: Teflon 


Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Klorovodik
	7647-01-0
	8h: Butil, Teflon, Saranex, Barricade, Responder, Trellchem, Tychem 


4 h: Neopren, PVC 


Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Cijanovodik
	74-90-8
	8 h: Teflon 


4 h: PE/EVAL, Responder, Tychem

	Fluorovodik kao F)
	7664-39-3
	8 h: Tychem 


4 h: Teflon

	Vodikov peroksid
	7722-84-1
	(otopina 30%-70%) 

8 h: Butil, Natural, Nitril, PE, Viton, CPF3, Responder, Tychem 


4 h: PVC, PE/EVAL

	Sumporovodik
	7783-06-4
	8 h: Tychem 


4 h: Teflon 


Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Hidrokinon
	123-31-9
	4 h: Natural, Neopren, Nitril, PVC, PE/EVAL

	
	
	


	Jod
	755-35-62
	8 h: Saranex

4 h: PE

	Izoamil alkohol (primarni)
	123-51-3
	8 h: Butil, Neopren, Nitril, Viton

	Izobutil alkohol
	78-83-1
	8 h: Butil, Neopren, Viton, Responder

4 h: Nitril, PE/EVAL

	Izobutironitril
	78-82-0
	4 h: Teflon

	Izoforon
	78-59-1
	8 h: Responder

4 h: PVA, PE/EVAL

	Izoforon diizocianat
	4098-71-9
	8 h: Butil, Nitril, PVA, Viton, Responder

	Izopropil alkohol
	67-63-0
	8 h: Butil, Nitril, Viton, PE/EVAL, CPF3, Responder

4 h: Neopren, Teflon

	Izopropilamin
	75-31-0
	8 h: Tychem

4 h: Teflon


	

	Kerozen
	800-82-06
	8 h: Nitril, PE, Viton

4 h: Neopren, PVA, PVC, Barricade, Responder


	Malation
	121-75-5
	4 h: Teflon, PE/EVAL

	Anhidrid maleinske kiseline
	108-31-6
	8 h: Responder

	Mesitil oksid
	141-79-7
	8 h: Responder

	Metakrilna kiselina
	79-41-4
	8 h: Butil, Viton, PE/EVAL, REsponder, Tychem

	Metomil
	16752-77-5
	8 h: Tychem

	Metil acetat
	79-20-9
	8 h: PE/EVAL

4 h: Teflon

	Metil akrilat
	96-33-3
	8 h: Butil, Tychem

4 h: Teflon

	Metil alkohol
	67-56-1
	8 h: Butil, Teflon, Viton, Saranex, PE/EVAL, Responder, Trellchem, Tychem

	Metilamin
	74-89-5
	8 h: Responder, Tychem

4 h: Teflon

Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Metil (n-amil) keton
	110-43-0
	4 h: PE/EVAL

	Metil bromide
	74-83-9
	8 h: Responder, Tychem

4 h: Butil, Neopren, Teflon

	Metil Cellosolve®
	109-86-4
	8 h: Butil, Tychem

4 h: PE/EVAL

	Metil Cellosolve® acetat
	110-49-6
	8 h: Butil, Tychem

4 h: Saranex, PE/EVAL

	Metil klorid
	74-87-3
	8 h: Viton, Saranex, Barricade, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: Teflon

Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Metil kloroform
	71-55-6
	8 h: PVA, Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Tychem

4 h: Teflon

	4,4'-Metilenbis(2-kloroaniline)
	101-14-4
	8 h: Saranex, Barricade

4 h: PE/EVAL

	Metilen bisfenil izocianat
	101-68-8
	8 h: PE/EVAL, Barricade, Responder

	Metilen klorid
	75-09-2
	8 h: PVA, PE/EVAL, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: Teflon, Barricade

	4,4'-Metilendianilin
	101-77-9
	8 h: PE/EVAL

	Metil hidrazin
	603-4-4
	8 h: Responder, Tychem

	Metil jodid
	74-88-4
	8 h: Viton, Responder, Tychem

	Metil izocianat
	624-83-9
	8 h: PVA, Barricade, Responder, Trellchem, Tychem

	Metil merkaptan
	74-93-1
	8 h: Barricade, Responder, Tychem

Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Metil methakrilat
	80-62-6
	8 h: PVA, PE/EVAL, Barricade, Trellchem

4 h: Teflon

	Morfolin
	110-91-8
	8 h: Butil, PE/EVAL


	Nafta (jatrab)
	8030-30-6
	8 h: Viton

4 h: Nitril, PVA

	Naftalen
	91-20-3
	8 h: Teflon

	Nikal karbonil
	13463-39-3
	8 h: Tychem

	Nitratna kiselina
	7697-37-2
	(<70% only)

8 h: Butil, Viton, Saranex, Barricade, CPF3, Trellchem, Tychem

4 h: Neopren, PE, PE/EVAL, Responder

	Nitrobenzen
	98-95-3
	8 h: Butil, PVA, Teflon, Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem

	p-Nitroklorobenzen
	100-00-5
	4 h: Saranex

	Nitroetan
	79-24-3
	8 h: Butil, PE/EVAL, Barricade

4 h: Teflon

	Dušikov oksid
	10102-44-0
	8 h: Saranex

	Nitroglicerin
	55-63-0
	4 h: PE/EVAL

	Nitrometan
	75-52-5
	8 h: Butil, Teflon, PE/EVAL, Barricade, Responder, Trellchem

4 h: PVA

	1-Nitropropan
	108-03-2
	8 h: Butil, PVA

	2-Nitropropan
	79-46-9
	8 h: Butil, PVA, Tychem

4 h: Teflon, PE/EVAL

	o-Nitrotoluen
	88-72-2
	8 h: Butil
4 h: Teflon, Saranex


	Oktan
	111-65-9
	8 h: Responder, Tychem

4 h: Nitril, Viton

	Oksalna kiselina
	144-62-7
	8 h: Butil, Natural, Neopren, Nitril, PVC, Viton


	Paration
	56-38-2
	8 h: Tychem

4 h: Teflon

	Pentaklorofenol
	87-86-5
	8 h: Nitril, Viton

4 h: Neopren, PE/EVAL

	n-Pentan
	109-66-0
	8 h: Viton, PE/EVAL

4 h: Nitril, PVA

	2-Pentanon
	107-87-9
	4 h: Butil

	Fenol
	108-95-2
	8 h: Viton, Saranex, Barricade, Responder, Trellchem

4 h: Butil, Neopren, Teflon, PE/EVAL

	Fosgen
	75-44-5
	8 h: Responder, Tychem

4 h: Teflon

	Fosfin
	7803-51-2
	8 h: Responder

Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Fosfatna kiselina
	7664-38-2
	8 h: Butil, Natural, Neopren, Nitril, PE, PVC, Viton, Saranex, PE/EVAL, Barricade, Responder, Trellchem

	Fosfor oksiklorid
	10025-87-3
	8 h: Responder, Trellchem

4 h: Teflon, PE/EVAL

	Fosfor triklorid
	7719-12-2
	8 h: Barricade, Trellchem

4 h: Teflon

	Anhidrid ftalne kiseline
	85-44-9
	4 h: PE/EVAL

	Kalijev cianid (kao CN)
	151-50-8
	(otopina <30%)

8 h: PE

	Kalijev hidroksid
	1310-58-3
	(otopina <70%)

8 h: Butil, Natural, Nitril, PVC, Viton

4 h: Teflon, PE/EVAL

	ß-Propiolakton
	57-57-8
	4 h: Teflon

	Propionska kiselina
	79-09-4
	4 h: Teflon

	Propionitril
	107-12-0
	8 h: PVA

	n-Propil acetat
	109-60-4
	8 h: PE/EVAL

	n-Propil alkohol
	71-23-8
	8 h: Butil, Nitril, Viton

4 h: Neopren, PVA

	Propilen glikol monometil eter
	107-98-2
	8 h: Butil
4 h: Neopren, PE/EVAL

	Propilen oksid
	75-56-9
	8 h: Barricade, Tychem

4 h: Teflon, PE/EVAL, Responder

	Piridin
	110-86-1
	8 h: PE/EVAL, Responder, Tychem


	Natrijev cianid (kao CN)
	143-33-9
	(solution >70% only)

8 h: Saranex, Barricade

	Natrijev fluorid (kao F)
	7681-49-4
	8 h: Natural, Neopren, Nitril, PVC, Saranex

	Natrijev hidroksid
	1310-73-2
	(otopina >70%)

8 h: Neopren, PVC, Barricade

	Stoddard solvent
	8052-41-3
	8 h: Nitril, Viton, Saranex, PE/EVAL, Barricade, Responder

4 h: PVA

	Stiren
	100-42-5
	8 h: Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Trellchem

4 h: PVA, Teflon, Responder

	Sumporov dioksid
	7446-09-5
	8 h: Saranex, Barricade, Responder

4 h: Teflon

Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Sumporna kiselina
	7664-93-9
	(solution >70% only)

8 h: Butil, PE, Teflon, Saranex, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem

4 h: Viton


	1,1,1,2-Tetrakloroetan
	630-20-6
	8 h: PVA, Viton

	1,1,2,2-Tetrakloroetan
	79-34-5
	8 h: PVA, Teflon, Viton, Barricade, Tychem

	Tetrakloroetilen
	127-18-4
	8 h: PVA, Teflon, Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem

	Tetraetil olovo (kao Pb)
	78-00-2
	8 h: CPF3, Tychem

	Tetrahidrofuran
	109-99-9
	8 h: Teflon, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem

	Thioglikolna kiselina
	68-11-1
	8 h: Butil, Neopren, Viton

4 h: PE/EVAL

	Toluen
	108-88-3
	8 h: PVA, Teflon, Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder, Trellchem, Tychem

	Toluen-2,4-diizocianat
	584-84-9
	8 h: Butil, Nitril, PVA, PVC, Viton, Saranex, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Responder

4 h: Teflon

	o-Toluidin
	95-53-4
	8 h: Barricade, Tychem

4 h: Teflon, Saranex

	m-Toluidin
	108-44-1
	8 h: Saranex

	Tributil fosfat
	126-73-8
	4 h: PE/EVAL

	Trikloroacetatna kiselina
	76-03-9
	8 h: Trellchem

4 h: Nitril

	1,2,4-Triklorobenzen
	120-82-1
	8 h: Teflon, Barricade

4 h: Viton

	1,1,2-Trikloroetan
	79-00-5
	8 h: Teflon, Viton, Tychem

4 h: PVA

	Trikloroetilen
	79-01-6
	8 h: PVA, Viton, PE/EVAL, Barricade, Trellchem, Tychem

4 h: Teflon, Responder

	1,2,3-Trikloropropan
	96-18-4
	8 h: Butil, PVA, Viton

	1,1,2-Trikloro-1,2,2-
trifluoroetan
	76-13-1
	8 h: Nitril, Teflon, Barricade, CPF3, Responder

4 h: PVA, Viton, PE/EVAL

	Trietilamin
	121-44-8
	8 h: Nitril, Viton, Saranex, Responder, Trellchem, Tychem

	Trimetilamin
	75-50-3
	4 h: Teflon

Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	1,2,4-Trimetilbenzen
	95-63-6
	8 h: PVA, Viton, PE/EVAL, Barricade, CPF3, Tychem

4 h: Teflon, Responder

	Turpentin
	8006-64-2
	8 h: Viton, PE/EVAL, Responder

4 h: Nitril, PVA, Teflon


	Vinil acetat
	108-05-4
	8 h: Teflon, PE/EVAL, Barricade

4 h: Responder

	Vinil klorid
	75-01-4
	8 h: Tychem

4 h: PVA, Teflon

Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom

	Viniliden fluorid
	75-38-7
	8 h: Butil, Teflon, Viton

Spriječiti smrzotine kod izravnog kontakta s ukapljenim plinom


Preporučne barijere za osobnu zaštitu
	Butil = butilna guma (rukavice, odjeća, čizme) 

Natural = prirodna guma (rukavice) 

Neopren = neoprenska guma (rukavice, odjeća, čizme) 

Nitril = nitrilna guma (rukavice, odjeća, čizme) 

PE = polietilen (rukavice, odjeća, čizme) 

PVA = polivinil alkohol (rukavice) 

PVC = polivinil klorid (rukavice, odjeća, čizme) 

Teflon = Teflon™ (rukavice, odjeća, čizme) 
	Viton = Viton™ (rukavice, odjeća) 

Saranex = Saranex™ premaz odjeća 

PE/EVAL = 4H™ and Silver Shield™ brand rukavice 

Barricade = Barricade™ odjeća s premazom 

CPF3 = CPF3™ odjeća 

Responder = Responder™ odjeća 

Trellchem = Trellchem HPS™ odjeća 

Tychem = Tychem 10000™  odjeća


8 hr =  Više od 8 h sigurnosti. 

4 hr = Minimalno 4 h a manje od 8 h sigurnosti. 
*Neopren je zaštičeno ime kao i Teflon™, Barricade™ te Tychem 10000™ DuPont Company. Viton™ je zaštićeno ime DuPont Dow Elastomers. Saranex je zaštićeno ime Dow Chemical Company. 4H je zaštićeno ime Safety 4 Company. Silver Shield je zaštićeno ime Siebe North Company. CPF3 i Responder zaštićena imena Kappler Company. Trellchem HPS je zaštićeno ime Trelleborg Company. Preporuke ne vrijede za vrlo tanke barijere od  prirodne gume, neoprena, nitrila, i PVC rukavica (0.3 mm ili tanje).

NAPOMENA: Ova tablica je rezultat naše pretrage literature i u njoj je ograničeni broj tvari. Izbor materijala je uglavnom rađen temeljem pokusa molekularnog prodiranja kroz polimer ili razgradnje polimeta, ali u nekim drugim bazama podataka naći će se različiti podaci. Koristite računalo da dođete do dodatnih i detaljnijih podataka.
